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Безотказное функционирование конструкций-систем обеспечивается их 

внешней и внутренней безопасностью. Нарушение условий внешней безопас- 

ности происходит, как правило, при изменении показателя гомеостаза системы, 

который характеризует ее внутреннюю безопасность. В свою очередь гомеостаз 

«отвечает» за способность поддерживать параметры структуры в необходимых 

для существования системы пределах. Поэтому стоит задача выявления и ана- 

лиза элементов структуры конструкции-системы, способных обеспечить ее без- 

опасное функционирование в условиях неблагоприятного воздействия среды 

эксплуатации. 

В общем случае в конструкции-системе можно выделить по скорости реакции 

на внешние воздействия консервативные, метастабильные и активные элементы. 

Консервативные и метастабильные элементы структуры могут изменять 

свои характеристики под действием активных элементов. 

К активным элементам отнесены трещины и внутренние поверхности разде- 

ла, которые являются активными частями всех уровней структурных неодно- 

родностей и, следовательно, неотъемлемыми компонентами структуры изде- 

лий. К активным составляющим также относятся локальные и интегральные 

остаточные (начальные, технологические, наследственные) деформации. Ха- 

рактерной особенностью активных составляющих структуры является их адек- 

ватная реакция на любые внутренние и внешние воздействия. 

В силу того, что формирование активных компонентов структуры происхо- 

дит одновременно с получением конструкции, то в зависимости от «набора» ак- 

тивных компонентов создаются предпосылки безопасного функционирования 

конструкции в различных условиях эксплуатации. 

Проведенный комплекс экспериментально-теоретических исследований 

позволил определить управляющие факторы для направленного «наведения» 

локальных технологических деформаций на уровне структурных ячеек гетеро- 

генных материалов и интегральных деформаций на уровне изделий. Предложе- 

ны рецептурно-технологические приемы и методы регулирования технологиче- 

ской поврежденностью на всех структурных уровнях материала и изделия с це- 

лью  получения  набора  трещин-созидателей,  что  обеспечивает  безопасное 
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функционирование конструкции-системы. Рассмотрены вопросы образования и 

развития трещины-разрушения как самостоятельной самоорганизующейся са- 

модостаточной системы. 

Таким образом, безопасное функционирование конструкции-системы обес- 

печивается ее исходной структурой, в которую заложен в качестве управляю- 

щих факторов определенный набор консервативных, метастабильных и актив- 

ных элементов. 
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При промышленном изготовлении строительных клеев сейчас в основном 

используются температурные смолы холодного отверждения типа фурфурола- 

цетоновых, полиэфирных, фенолоформальдегидных, карбамидных, значитель- 

но реже термопластичные. 

Широкое использование акриловые полимерные клеи, разработанные в 

Харьковском национальном универститете городского хозяйства им. А.Н. Беке- 

това, получили для соединения бетонных элементов, причем как старого бетона 

со старым, так и старого с новым, а также для заделки трещин в бетоне. Сейчас 

в университете ведутся исследования, позволяющие применять акриловые по- 

лимеркомпозиции для устройства защитных покрытий строительных конструк- 

ций от агрессивных воздействий. 

Акриловые клеевые композиции являются тем альтернативным материалом, 

позволяющим наиболее быстро и качественно с минимальными трудозатратами 

соединять бетонные и железобетонные элементы, выполнять защитные покрытия 

в условиях агрессивной среды. Поэтому он нуждается во всестороннем изучении 

и рассмотрении, как структуры самого материала, так и взаимодействий, происхо- 

дящих на границе раздела фаз в рамках существующих научных концепций. 

Адгезионная прочность служит количественной мерой адгезии, то есть ко- 

личественной мерой сил сцепления адгезива, которым является полимерная 

матрица, и дисперсного наполнителя как субстрата. Краевой угол смачивания 

характеризует процесс образования адгезионного соединения, а адгезионная 

прочность – процесс его разрушения. 

В композитах прочность сцепления компонентов определяет эффективность 

передачи напряжений через границу раздела. Именно поэтому границу раздела 


